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1. Natabela, sdo apresentadas algumas caracteristicas de quatro importantes polimeros.

Polimero | Estrutura Quimica Usos

X Isolante elétrico,

_(_ CHg - CHZ % fabricacdo de copos,
sacos plasticos,
embalagens de garrafas.

Y —:CHz —cH = Fibras, fabricacdo de
cordas e de assentos de
‘ cadeiras.
CH:]. n
z — Embalagens
1 CH, — CH——

2 descartaveis de

7y alimentos, fabricagdo de
‘ pratos, matéria prima
ara fabricacdo do
~Z |, |° ¢
— — isopor.
w CH2 CH Acessérias dl?
tubulagdes, filmes para
‘ embalagens.
Cé "

Polipropileno, poliestireno e polietileno sdo, respectivamente,
os polimeros

a) X,YeZ.

b) X,ZeW.

c) Y,WeZ.

d Y,ZeX

e) Z,YeX

2. Quais os tipos de reagdes de polimerizago:
a) Neutralizacdo e adicédo
b) Combustéo e oxidagao
c) Neutralizagéo e oxidagéo
d) Reducéo e oxidagdo
e) Adicédo e condensacéo

3. Os plasticos ou polimeros sao familiares do nosso cotidiano, sendo usados na construgéo
de muitos objetos que nos rodeiam, desde as roupas que vestimos até as casas em que
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vivemos. O desenvolvimento de processos de fabricagao dos polimeros sintéticos foi o
responsavel pelo crescimento da industria quimica no Gltimo século. Os polimeros
poliestireno, poliamida (néilon) e teflon (politetrafluoreteno) podem ser classificados,
quanto ao processo de fabricagao, respectivamente, como:

a) polimeros de adicéo, copolimeros e polimeros de adicéo.

b) polimeros de condensacéo, copolimeros e polimeros de condensacéo.

c) polimeros de condensagéo, polimeros de adicdo e copolimeros.

d) polimeros de adigéo, polimeros de condensac3o e copolimeros.

e) polimeros de adicéo, polimeros de condensacéo e polimeros de adicéo.

4. Ostubos de PVC, material organoclorado sintético, sdo normalmente utilizados como
encanamento na construgéo civil. Ao final da sua vida util, uma das formas de descarte
desses tubos pode ser a incineragdo. Nesse processo libera-se HCe (g), cloreto de
hidrogénio, dentre outras substancias. Assim, é necessario um tratamento para evitar o
problema da emissédo desse poluente.

Entre as alternativas possiveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os
gases provenientes da incineragdo em

a) agua dura.

b) 4gua de cal.

c) éagua salobra.

d) agua destilada.

e) agua desmineralizada.

5. A poliacrilonitrila é um polimero conhecido simplesmente por “acrilico”. Ela pode ser
transformada em fibras que entram na constituigdo de diversos tecidos, sendo inclusive
misturada a la. Parte da férmula estrutural desse polimero é apresentada abaixo:

+CH, CITH—CHZ—{lC‘H—CH;—?Hﬁ}
CN CN CN

A partir da férmula acima, assinale a alternativa que contém o monémero utilizado no
preparo da poliacrilonitrila.

a) CH,=CHCNCH,=CHCNCH,=CHCN

b) CH,CH,CN

c) CH,=CHCN
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d) CH,=CHC=N
e) CH,CN
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